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Analiz / Test Raporu
Test Report

Rapor Numarasi

Report Number 17101203
Numune Alinma Tarihi

The Date Of Receipt Of Test item 11.10.2017
Numune Analiz Tarihi

Date Of Test 12.10.2017
Numunenin Adi ve Tarifi Tuvenan

Name And identitiyof Test item

Numunenin Yeri

. Kuru Seperatér Sonrasi Ocaga Geri Giden Malzemeden Alinmistir.
Sample Location

Olgiim Sartlan

o]
Test Conditions 25C

Deney Sorumlusu . 1
Person is Charge Of Test t Yusuf KESKINER

Referans Sinir Degerleri

Analizler Analiz Medodu Olgiim Degerleri Reference Values Analiz/Test Cihazi
Tests Test Method Measurement Values En Az En Gok Test Device

Min. Max.

Fe Yas Analiz % 6,15

Si02

CaO

AI203

MgO

Mn

K20

Na20

P

Zn

Cu

As

Pb

TiO2

Kimyager / Chemist Kanaroglu Madencilik Ltd $ti.
Yusuf KESKINER

Merkez : Cumhuriyet Mah. GMK. Blv. No: 236/3 Yenisehir/Mersin Sube: Aridag Demir Zenginlestirme Tesisi / Bitlis
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