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Analiz / Test Raporu
Test Report

Rapor Numarasi

Report Number 17102002
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g:tglg?%gnallz Tarihi 20.10.2017
Name A denity Test e TUVENA"
Numunenin Yeri . Ocak Igi Bant Bitiminin Sag Tarafinda Bulunan Damarin Alt Kismindan
Sample Location * Alinmistir. (4 Mt. Yarma)
Ol Sartar 250
. Referans Sinir Degerleri
Analizler Analiz Medodu Ol¢iim Degerleri Reference Values Analiz/Test Cihazi
Tests Test Method Measurement Values En Az En Gok Test Device
Min. Max.
Fe Yas Analiz % 67,62
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