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Analiz / Test Raporu
Test Report

Rapor Numarasi

Report Number 17102004
"I"l:enz)ua?eecﬁl:?r:er(r:‘eaip-{(a)??:est item 19.10.2017
g:tglg?%gnallz Tarihi 20.10.2017
Name A cenityet oo o+ Tevenan
Numunenin Yeri . Ocak I¢i Bant Bitiminin Sag Tarafmda}_ Bulunan Damarin Alt Kismindan
Sample Location " Alinmistir. (4 Mt. Yarma) 75 Mikron Uzerinden Yapilimistir.
Ol Sartar 250
. Referans Sinir Degerleri
Analizler Analiz Medodu Ol¢iim Degerleri Reference Values Analiz/Test Cihazi
Tests Test Method Measurement Values En Az En Gok Test Device
Min. Max.
Fe Yas Analiz % 67,13
Sio2
CaO
AI203
MgO
Mn
S
K20
Na20
P
Zn
Cu
As
Pb
TiO2
Kimyager / Chemist Kanaroglu Madencilik Ltd $ti.
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