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:

:

: 25 Cº

:

En Az

Min.

En Çok

Max.

Fe 64,280

SiO2 9,094

CaO 0,263

Al2O3 2,492

MgO 0,269

Mn -

S 0,000

K2O -

Na2O -

P 0,041

Zn -

Cu -

As -

Pb -

TiO2 0,988

MnO 0,052

Lİ2B4O7 45,000
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Numunenin Yeri
Sample Location

Zenginleştirilmiş Demir Numunesi

Ölçüm Şartları
Test Conditions

Deney Sorumlusu
Person İs Charge Of Test

…

Analizler

Tests

Analiz Medodu

Test Method

Ölçüm Değerleri

Measurement Values

Referans Sınır Değerleri

Reference Values Analiz/Test Cihazı

Test Device

Analiz / Test Raporu

Test Report

Rapor Numarası
Report Number

Numune Alınma Tarihi
The Date Of Receipt Of Test İtem

Numune Analiz Tarihi
Date Of Test

Numunenin Adı ve Tarifi
Name And İdentitiyof Test İtem

Konsantre


